
0.03 ppm Au 

0.04% Cu 
0.02% Ni 
90 ppm U 

0.05% Ni 

2.4% Cu 
0.02% Ni 
0.04% Zn 
0.03% V 

0.16% Cu 
0.04% Ni 

0.9% Cu 
2 ppm Ag 
0.07 ppm Au 

0.56% Co 
0.06% Mo 

0.04% V 
1.6 ppm Ag 

Gold & 
Uraninite 

2.9% Ti 
0.06% Ni 
0.05% Cr 

3.2% Ti 
0.05% Ni 

40 ppm U 
0.03 ppm Au 
1.6 ppm Ag 

0.01% Cu 

0.4% Cu 
0.9% Ti 
0.17% Ce 
0.12% La 
0.09 ppm Au 

0.16% Cu 
392 ppm V 
340 ppm La 
0.01ppm Au 

0.15% Zn 
0.02% Ni 

Gold & 
Molybdenite 

0.05% Cu 
52.2% Fe 
0.4 ppm Au 

35% Fe 
2 ppm Ag 
136ppm V 

Selected Assay values per 
drill hole 

52.8% Fe 
10 ppm Ag 
0.4 ppm Au 

48.7% Fe 
3 ppm Ag 
0.05 ppm Au 


